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Tablica 2: Oznake [ definicije grefaka koje se otkrivaju radiografskom kontrolom

Grupa

OZI.

Naziv greske

red

grefaka | MIZ br. Objasnjenje skica greske
. Supljine loptastog oblika, [t;k
P olﬁd”_mcm 1 nastale u Savu usled gasova l j(_ / ? 3" l[»
i za vreme zavarivanja —
. |
o Pl 2 |  mehuri izduZenog oblika ) L"‘_"_’f
Gasni A mehurl [~
mehurovi g liniiski Steni mehuri & [T%
mehuri u inijski razmes§teni mehuri u TP, -
3 3 __\a
gnezdu Savu m l[ ]
S vise pojedinanih mehurova B} j_
gy 4 nagomilanih na jednom DM .
mehura - 5
mestu -
pojedinacna | u $avu, na pojedinim _ ' TZI {'
troska mestima, ukljuéena troska m/‘ |
1
slojevita troska | 2 troska u $avu u viSe slojeva m )5 \ “fl
okjucei | B | gnezdatroske | 3 | ViS¢ pojedinacnib ukljutaka | 1y 40y) I,,_‘_
! & na jednom mestu $ava [~
troska 1 nizu 4 linijski razmestena troska u D—E B T%‘\
Savu : T
oksidni 5 ukljusci oksidnih pokoZica ili M 'qk
ukljucci oksidnih vlakana el
nedovarene 1 nedostatak uvara izmedu m A
povriine $ava i povrdine zavarivanja o
nedostatak nezavarena mesta izmedu .
uvara izmedu 2 pojedinih zavara ili slojeva m ..
zavara dodatnog mat.
neprovare zazor u korenu Zleba kada = %
PEOTSESR 3 koren $ava ne ispunjava ’ / ""3’] i
gredke C koren ) -
Zazor =
vezivanja nedostatak uvara; dodatni v
nalepljivanje 4 materijal se nije zavario sa m 2
osnovnim, nalepio se —
nedostatak uvara usled
T 5 | prisustva sloja oksida koji nije
nalepljivanje )
rastopljen
nedostatak uvara vusled
belo . : o
o 6 prisustva oksida koji je
nalepljivanje

rastopljen ali nije rasprien
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krakovi Sava

jednaki

Grupa | ozn. | Naziv greSke | red i kica oredke
oresaka | MIZ br. Objadnjenje skica greske
—
neprovaren 1 koren $ava ne ispunjava iF ) 5 L:/J)
koren potpuno zazor Zleba S [N
materijal korena $ava, . [ |
prokapljina 2 | kaplji¢astog oblika, koji visi iz ] )l} 5_ﬂ ﬁ J
korena L.
udubljenja u korenu nastala DY S
rohavost 3 . . . N =
dejstvom ugljenmonoksida ml&
greske krater u udubljeno mesto na zavrietku | l__l
korena D korenu 4 pokrivenog zavara, nastalo Sy ) [._____‘)
Sava usled prekida zavarivanja —
udubljenost 5 dodatni materijal ne dostize = }"'\} -
korena ) ravan osnovnog materijala E f
rupice na 6 otvoreni gasni mehuriéi na [
povrsini povrSini korerna \
. prekid metalnog kontinuiteta
uzduZne y M.
. 1 u $avu, u prelazu Sava iliu 5
prsline . . -
osn. mat., posledica hladenja -
orctne prsline koje se preteZno . [
. - w A " I
prsline E p f‘;]ine 2 prostiru u popre¢nom smeru | | / / __;ﬂx___)__x_] (S
prs na pravac §ava o |
prsline prsline koje se preteZno koso |
proizvoljnog 3 | prostiru u odnosu na pravac Ny
smera ) Sava __ 1
smanjenje preseka u obliku f%
ugorina 1 oluéastog udubljenja duz
g g Jen) il
graniéne linije —
prekomerna 2 dodatni materijal ne doseze _‘)]
udubljenost ravan osnovnog materijala o
dodatni materijal je iznad
prekomerna . - )
. ravni osnovnog materijala e
izbocenost " ) )
gregke F 3 (Cesto je zdruZena sa .
. temena . ) . t.1
ivica greS§kom neravnomernosti :
Sava debljine Sava)
lice $ava nije podjednake i [
neravnomerna s .
My 1 4 | ravnomernosti §irine po celoj D ) Jl) 21 -
Sirina duZini § e TN
uzini §ava
|
nejednaki 5 krakovi ugaonih $avova nisu ‘ :
1}
B
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Nastavak tablice 2
Grupa 0z, Naziv gretke red h B . £
gresaka | MIZ br. Objadnjenje skica greske
u preklopnom spoju, V77
rastopljen rub | 6 slobodni rub je rastopljen i NN % N
odnet
povrdine osnovnog materijala [_]
smaknutost 7 medusobno su pomerene po J) ) f] ) J\ 1‘}
visini L
osnovni gasni mehuriéi na ]
rupica na il e ERRARIN A
greske v 8 povrsini $ava, okruglastog ili ng’ o) i y
L . povrsini Gt . - !
ivica F izduZenog oblika —
Sava -
. udubljeno mesto nastalo WY - %
krater na licu 9 : . ¢ ) .
usled prekida zavarivanja QLL‘"/-- # ’{
loptice o&vrslog dodatnog . .
kapljice 10 materijala, prilepljene za ) 2; ) )5 _
povriinu §ava osnovnog mat. -
deo oévrslog materijala Sava ~ .
opusten $av 11 | se nadneo, prelio iznad O.M. Dj l /_/__)1 - JJ)

a da se O.M. tu nije rastopio




